Tekninen tietolehti

StoCryl HC 100

Impregnointiaine, vettahylkiva, pastamainen c E g‘f‘ g,,i(

Ominaisuudet

(

StoCryl HC 100

)

Kaytto

= betonirakenteiden vettahylkivaan impregnointiin/pohjustukseen (betoni
ja terasbetoni)

Ominaisuudet

= vdhentaa kosteusrasitusta ja vesiliukoisten haitallisten aineiden imeytymista
= sdatelee kosteustasapainoa

= isda sdhkovastusta

= erittéin hyva tunkeutumiskyky alustaan

= erittéin hyva tartunta alustaan ja paalle tuleviin kasittelyihin

= vadhentaa kloridien tunkeutumista alustaan

= pitk& vaikutusaika

= vaikuttavan aineen maara 80 % silaani

Erikoisominaisuuksia/
huomautuksia

Tekniset tiedot

= pintasuojausjarjestelma OS 1 (OS A)

= kavely- tai ajoneuvorasituksen alaisille pinnoille selvityksen jalkeen

= tuote tayttdd EN 1504-2 mukaiset vaatimukset

= tuote on testattu NT BUILD 515 -ohjeiden, painoksen 1 mukaisesti, Vettahylkiva
impregnointi betonille - ehkaisee kloridien tunkeutumista - suodatusvaikutus

= tuote tayttad AMA Anlaggning 26, LFB.311 vaatimukset

= SILKO-hyvaksytty impregnointiaine silloille

Kriteeri Standardi/ . Arvol Yksikké Viittaukset
testausmenetelma
Tiheys EN ISO 2811-2 0,9 g/cm?®

limoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme
kaytettavien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittaisten toimitusten arvot voivat
hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen
soveltuvuuteen.

Vaatimukset

Vaatimukset alustalle:

Alustan pitaa olla kuiva ja luja eika siina saa olla epapuhtauksia tai tartuntaa
haittaavia aineita.

Heikot pintakerrokset ja sementtilima on poistettava.

Kuiva standardin EN 1504-10 mukaisesti. JAanndskosteus voi olla maks. 4 paino-
% betonilaaduille C30/37 asti ja maks. 3 paino-% betonille C35/45, mitattuna CM-
mittarilla.

Impregnoitavien betonipintojen pitaisi olla vahintaan 28 vuorokautta vanhoja.
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Tekninen tietolehti

StoCryl HC 100

Esikasittely

Jos alusta pitda esikasitelld, on suositeltavaa puhdistaa se kevyella
hiekkapuhalluksella tai korkeapainepesurilla. Talldin on otettava huomioon, etta
korkeapainepesun jalkeen betonipinnalle varmistetaan riittdva kuivumisaika (n. 2
vuorokautta).

Materiaalin kaytto
Kayttolampotila

Alin kayttélampdatila: +8 °C
Ylin kayttélampdtila: +30 °C
Suhteellinen ilmankosteus: < 85 %

Materiaalin valmistelu

Kayttdévalmis, sekoitettava hyvin ennen kayttoa.

Materiaalimenekki

Kayttétapa Materiaalimenekki n.

vettahylkivana impregnointiaineena 0,2-04 kg/m?

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin kdyttotavasta, alustasta ja
materiaalin notkeudesta. limoitetut menekkimaarat ovat vain ohjeellisia. Tarkat
menekit pitaa tarvittaessa selvittda kohdekohtaisesti.

Siltarakenteissa yleinen testausten ja hyvaksyntdjen mukainen kayttémaara on 0,5
kg/m?2.

Menetelmakuvaus

Korjausohje OS 1 (OS A)
1. Alustan esikasittely
2. Impregnointi StoCryl HC 100

Kayttotapa

Korjausohje OS 1 (OS A)
1. Alustan esikasittely

2. Impregnointi
StoCryl HC 100 levitetdan halutulla kayttdémaaralla betonipinnalle.

Pienille pinnoille voidaan levittaa siveltimella, lampaanvillatelalla tai tasoitelastalla.

Suurille pinnoille StoCryl HC 100 levitetdan betonipinnalle ohentamattomana
korkeapaineruiskulla halutulla kayttomaaralla.

Suuret pinnat; kayta ruiskua. Ruiskuksi suositellaan mantaruiskua esim. Wagner
PS31 tai Graco ST Max Il 595. Suuttimen koko 0,025 — 0,031 mm.

Ohjeellinen paine 70 — 80 bar.

Saada paine sellaiseksi, ettd sumua syntyy mahdollisimman vahan.

Materiaalimenekki n. 0,2 - 0,4 kg/m?

Suojatoimenpiteet:

Kun materiaalia levitetaan ruiskulla, tulee huomioida, etta StoCryl HC 100 ei levia
suojaamattomien rakenneosien paalle. Muilla pinnoitettavilla pinnoilla jo ohutkin
kalvo voi heikentaa tartuntaa huomattavasti. On myds varmistettava, etta
materiaali ei levid sumun muodossa ajoneuvojen paalle. Lasi- tai maalipinnoille
levinneena se voi aiheuttaa pintaan vari yms. muutoksia.
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Tekninen tietolehti

StoCryl HC 100

Huomioitavaa:
Levityksen jalkeen pitda varmistaa, ettd impregnointiaineella kasitelty pinta
suojataan n. 24 tunnin ajaksi roiskevedelta tai sateelta.

StoCryl HC 100:lla kasitellyt pinnat voidaan jatkokasitella tuotteilla kuten StoCryl
HC 100 ja StoCryl HG 200. Kun tuotetta kaytetddn impregnoivana pohjusteena,
pinta voidaan jatkokasitelld aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua pinnoitteilla (StoCryl V
100, StoCryl V 200 ja StoCryl RB).

Tyovalineiden puhdistaminen Pestava heti kayton jalkeen vedella, sitoutunut materiaali voidaan poistaa vain
mekaanisesti.

Ohjeet, suositukset, Tarkastettu jarjestelma maarittdd materiaalin vdhimmaismenekin!
erityistietoja, muuta

Pakkaus Astia
Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa, ei saa jaatya, suojattava suoralta auringonvalolta.
Varastointiaika Alkuperaisastiassa paivamaaraan ... (katso pakkaus).

Tuoteryhma Vettahylkiva impregnointi

Turvallisuus Téama tuote on EU-asetuksen mukaan merkintavelvollinen.
Saat ensitilauksen yhteydessa EU-kayttoturvallisuustiedotteen.
Noudata ohjeita tuotetta kasitellessasi, varastoidessasi ja havittdessasi.

Lisatietoja
Taman teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen kayttotarkoituksen tai
soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme.
Ne eivat kuitenkaan vapauta kayttdjaad omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Kayttéalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tdssa teknisessa tietolehdessa, pitaa
ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. liman hyvaksyntaa kaytté tapahtuu omalla
vastuulla. Tama koskee erityisesti tuotteiden kayttamista muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessa kaikki siihen asti julkaistut tekniset
tietolehdet eivat ole enaa patevia. Uusin versio on saatavana Internetista
www.sto.fi.

Sto Finexter Oy

Suokallionkuja 8 G

FI - 01740 VANTAA

Puhelin: 0201 104 728

E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi
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